EFEITOS DO HIDROXIDO DE CALCIO E 0SSO ANORGANICO
SOBRE POLPA DENTAL DO RATO ALBINO

Amilcar Stingelin Crespo Filho (*)

Observou-se a reagdo da polpa dental do
incisivo inferior do rato albino frente a
aplicagdo de hidrbxido de edicio e de osso
anorganico,

Varias pesquisas sobre o emprego do Hidroxido de Calcio en: polpa dental
tém sido realizadas (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19). A divui-
gacao de resultados pelo emprego de osso anorginico é bem menor (20 e 21),

Propomo-nos a estudar os efeitos da aplicagdo de osso anorginico (**) sobre
a polpa dental e compard-los com os da aplicacao do Hidréxido de Calcio (***),

Material e Método

Os animais, ratos albinos, foram anestesiados com injecdo intraperitonial
de Nembutal,

O animal foi afixado a mesa operatoria que dispoe de uma lupa binocular,

Sendo o incisivo inferior um dente de crescimento continuo, foi atingida
a polpa em fase intra-dssea de erupgio. Para isso fez-se uma incisdo nas proximi-
dades do sulco gengival, seguida de afastamento dos tecidos moles e exposicdo do
0850 mandibular, o qual foi trepanado com wuma broca esférica n.0 1 montada em
aparelho de alta rotagdo. Qbteve-se assim exposicao da raiz do incisivo (22).

Com a broca, removeu-se o tecido dentindrio e atingiu-se a polpa dental, a
qual foi parcialmente removida.

A hemorragia foi controlada por tamponamento com algodao hidrofilo.
Em contacto com a polpa restante, aplicou-se o material a ser testado.
Segundo o material empregado, os animais foram separados em dois grupos:

19 grupo: (5 animais) pasta de hidroxido de calcio:

290 grupo: (5 animais) pasta de osso anorginico com soro fisiologico.

(*] — Professor Assistente da Faculdade de Odontologia da U F.P,

e Enxertan — Lab. Walfer Lida. Rua do Senado, 216 — 12 andar,Rio de Janeiro —
Guanabara,

(***) — Calxyl — Otto & Co. Chem. Pharm. lLabor.
Frankfurt A. MAIN — SUD.,
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Apos a aplicagao do material diretamente sobre a polpa, foi feita limpeza
da ferida cinirgica e reposto o retalho gengival em posigao,

Apos 21 dias os animais foram sacrificados. As mandibulas fixadas em
formalina a 10%, desmineralizadas em dcido nitrico a 5% e inclusaio em parafina.

Coloracao com hematoxilina-eosina e tricromico de Mallory.

Montagem em Balsamo do Canada.

Resultados

A. Com a aplicacao do Hidroxido de Calcio:

1. Calcificacdo do tecido pulpar diante do hidréxido de calcio (barreira
calcica localizada) (Fig. 1);

2 Intensa formagdo de fibras na regido da polpa diante do hidroxido
de calcio (Mallory) (Fig. 1);

B. Com a aplicagdo de Osso Anorganico:
1. Nao observamos o aparecimento de barreira calcica localizada (Fig. 2);

2. A polpa sofreu intensa modificagdo tissular com desaparecimento de
sua estrutura normal Encontramos intenso processo de calcificagao
que ocupa a quase totalidade da camara pulpar (Fig. 3).

Na porgao pulpar proxima do apice, o aspecto de calcificagdo ja nao €
tdo homogéneo (Fig 4).

Discussao

Mesmo considerando a violéncia do procedimento cinirgico sobre a polpa
dental, em nenhum caso constatamos necrose pulpar, o que evidencia sua alta
capacidade de recuperagao.

Enquanto que, com o hidroxido de cdlcio, conseguimos formagdo apenas
de uma barreira célcica limitada e localizada, com 0 0ss0 anorganico conseguimos
uma calcificacdo quase total da polpa, resultado bastante significativo.

(s resultados conseguidos parecem-nos indicar novo campo de pesquisa
em torno do mecanismo de calcificacdo da polpa diante de estimulos diferentes
{hidroxido de cdlcio, osso anorganico).
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Conclusoes

1. A polpa dental do incisivo do rato albino possui grande capacidade
reacional.

2. O emprego do hidroxido de cdlcio provoca aparecimento de barreira
calcica localizada,

3. O osso anorganico provoca aparecimento de calcificagdo quase total
da polpa,

4. Tendo em vista o pequeno numero de animais empregados, novas
pesauisas deverdo ser feitas a fim de comprovar os resultados aqui
divulgados, bem assim, o comportamento histoquimico.

Fig. 1
1. Curativo com Hidréxido de Céicio
2. Barreira Célcica

J. Tecido pulpar rico em fibras conjuntivas

—_— ==
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Fig. 2
1. Curativo com osso anorganico
2. Dentina primdria
3. Tecido pulpar

Fig. 3

1. Dentina primdria
2. Intenso processo de calcificagdo
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1. Dentinag primdria
2 Calcificagao
3. Tecido pulpar
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